
ボロン用放射光光電子顕微鏡

・ 空間分解能： 30 nm （最高分解能、通常はμmオーダーの表面構造の研究）
・ 試料温度： 300K-1600K
・ 光エネルギー: 30 - 700 eV （主に30-180 eV） 水銀ランプの使用も可能

30 nm

Cu/Mo(110)

表面のボロン分布の測定 実時間測定もできる
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1ピクセルあたりの強度の
励起光エネルギー依存性

B K端近傍での
局所XASスペクトル
B4C的な特徴を示す

B-doped CNW film / Si

B4Cの分布像

水銀ランプ照射時


